MATERIALOVY LIST

DELUXE

COM~0O

LATKY

slozeni
Site
hmotnost

test odéru Martindale
nehoflava lprava
Zmolkovani
svétlostalost

Uprava

pokyny pro udrzbu a Cisténi

100% PES (polyester)
141 cm
590 g/bm

+/-2cm
+/- 5%

> 100.000 otacek
cigaretovy test
4-5

4

nespiniva - vodoodpudiva

BS 5852 source O

Latka je nanotechnologicky oSetfena neSpinivou - vodoodpudivou Upravou. Tekuté necistoty
odsajte papirovou utérkou. Poté krouzivymi pohyby setfete vihkym hadfikem zbytky necistot

a nechte latku vyschnout.

Nepouzivejte chemicka rozpoustédla.

Latku nevystavujte pfimému sluneénimu zareni.
Pozdni odstrafiovani necistot sniZzuje Uspésnost Cisténi.
Odstin a dezén latky se z technologickych divodi mohou mirné lisit od vzorniku.

Zehlit pouze rubovou stranu
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Compo Latky s.r.o.
RGzZova 1522/16, 110 00 Praha 1
1€: 033 90 381, DIC: CZ 033 90 381



